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研究成果の概要（和文）：次世代ネットワーク用超高速・小型光集積回路用に波長850nm帯のシリコン光集積回路を提
案する。この波長帯を用いることで、結晶シリコンを光検出器として用いることが可能となり、LSIとの集積も容易に
なる。そして光導波路に高屈折率材料を用いることで、光回路の小型化が実現できる。
そこで、CMOS標準プロセスを用いてアバランシェ光検出器を作製した。この素子は受光面積を縮小させることでpn接合
での容量を低減させることができ高速化が期待できる。最大帯域として9GHzを得た。またCF4ドライエッチング技術を
用いTa2O5をコアとするマルチモード光導波路を作製し、導波路損失1dB/cmを得た。

研究成果の概要（英文）：We propose the 0.8 um range silicon photonic integrated circuits for a next genera
tion network and a compact photonic receiver. In optical interconnection, 0.8 um wavelength region vertica
l-cavity surface-emitting lasers (VCSELs) and Si photodiodes (PDs) are used for realizing low cost systems
. Si avalanche PDs (APDs) was fabricated by the complementary metal-oxide-semiconductor process are expect
ed for optical interconnection applications due to easy integration with trans-impedance amplifiers (TIA) 
and the following electronic circuits.
The bandwidth of APDs was increased with decreasing the detection area and decreasing the electrode PAD si
ze because of decreased depletion capacitance at pn junctions and the PAD capacitance. The maximum bandwid
th of 9 GHz was obtained. We fabricated multi-mode Ta2O5 waveguides by a CF4 reactive ion etching process.
 The propagation loss of 1 dB/cm was obtained at 830nm, 
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１．研究開始当初の背景 
インターネットにおけるコンテンツ大容

量化に伴い、大容量データ通信の需要が急速
に高まっている。そのため、アクセス系ネッ
トワーク環境にも更なる高速化・大容量化が
求められている。例えば 100Gbps(ビット毎
秒)の伝送を確保するためには、波長多重光通
信(WDM)技術を用いて、10Gbps×10 波長で
達成できる。そしてこの要求に対し、超高速
光トランシーバ用の光集積回路の実現が急
務となっていた。 
そこで、当時開発が進められていた 10Gbit

イーサネット用光トランシーバでは、動作速
度 10GHz 超を必要とするため、高移動度材
料である化合物半導体が用いられていた。も
しシリコン基板上にこれら高速動作光デバ
イスが実現すれば、更なる小型化、低コスト
化が可能となる。その理由は、シリコンと
SiO2 との高屈折率差による光導波路の小型
化、CMOS 技術の転用による低コスト化が可
能なためである。これらはシリコンフォトニ
クスという分野を確立し、現在研究が盛んに
行われている。そしてシリコンを光導波路と
しているため、シリコンに対して透明波長で
ある波長 1.5m 帯が用いられている。さらに
この波長帯に対応し、高速動作を満足させる
ため、化合物半導体による光デバイスをシリ
コン基板上に構成する必要がある。しかし既
存の CMOS 標準プロセスに貼付プロセスは
無く、CMOS プロセスとの融合には課題があ
った。 
そこで申請者はこの課題を解決するた

めに、シリコンを光導波路ではなく、光検
出器として活用する波長 850nm 帯の光集
積回路を提案することで、CMOS プロセス
を用いた光集積回路が実現できると着想
するに至った。 
 
２．研究の目的 
本研究では、CMOS 標準プロセスを用い

て光導波路および光検出器を集積し、LSI
グローバル配線用に適したデバイスの実
現を目的としている。そのために次の 2 点
の実現を目指した。 
(1) CMOS 標準プロセスによる動作速度

10GHz 超での高速光デバイスの実現 
(2) 波長 850nm 帯のおける小型・低損失光導

波路の実現 
 
３．研究の方法 
これまで VDEC を介した CMOS 標準プロ

セスを用いて、帯域周波数 3.4GHz の光検出
器を実現している。この素子は高速動作に向
けて、遅延に依存する基板深部での発生キャ
リアを pnp 構造の拡散電位で阻止する構造を
有している。この構造で解析すると、帯域
20GHz 超での動作が期待できる。また、基板
表面のキャリアのみが素子電流となるため
低感度となるが、アバランシェ効果を用いる
ことでキャリアを増倍させ高利得を達成で

きる。 
現 状 の 帯 域 制 限 は 電 極 パ ッ ド 容 量

(C=0.51pF)に起因していることを明らかにし
ており、パッドサイズを再設計し、素子を試
作する。 
また、光導波路に関してはアモルファスシ

リコン薄膜を光露光とウェットエッチング
を用いて、幅 10m のマルチモード光導波路
を作製し、波長 830nm の伝搬光に対して導波
路損失 15dB/cm を得ている。これはこの波長
帯においてアモルファスシリコンを用いた
光導波路として初めての報告である。波長
1.5m 帯では導波路損失 1～3dB/cm のアモル
ファスシリコン光導波路が実現しているた
め、この波長帯でも作製条件の改善により同
程度の損失を目指す。 
 

４．研究成果 
本研究では、CMOS 標準プロセスならびに互

換プロセスを用いて、超高速シリコン光検出
器およびシリコン基板上低損失光導波路の
実現を目指し、下記の結果を得た。 
 
(1) CMOS 標準プロセスを用いてアバランシ

ェ光検出器を作製した。電極間隔を 1μm
としたところ、最大で 9GHz での帯域を
得た。図 1 に帯域の受光部面積依存性を
示す。受光部面積が狭くなるほど、広帯
域な特性が得られた。これは帯域幅が静
電容量で制限されているためである。ま
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図 2 利得-帯域積 
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図 1 帯域の受光面積依存性 



た、図 2 に示すように利得-帯域積は 350 
GHz が得られ、高利得かつ高速な光検出
器であることがわかった。 
 

(2) アモルファスシリコンを用いた光導波路
を考えていたが、導波路損失の低減が困
難であったため、コア層をシリコン基板
上に堆積可能な Ta2O5 に変更した。この
材料は屈折率が 2 程度と比較的高く、ま
た可視光においても透明であるため、シ
リコン基板上小型光回路として有望であ
る。光露光とウェットエッチングを用い
て、幅 10μm のマルチモード光導波路を
作製し、波長 830nm の伝搬光に対して導
波路損失を測定したところ、1dB/cm を得
た(図 3)。 

 
本研究において、動作速度 10GHz に迫る帯

域の光検出器を実現した。また低損失光導波
路も達成した。以上より、Si-APD と Ta2O5
光導波路を組み合わせることで、10GHz 帯光
集積回路の実現が期待できる。 
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